Ttumaczenie z jez. agnielskiego

Wyznaczony zgodnie z Artykutem 29 Rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011

Cztonek EOTA

0IB Osterreichisches Institut fiir Bautechnik.

Austrian Institute of Construction Engineering
Schenkenstrasse 4 | T +43 1 533 65 50
1010 Vienna |
Austria
www.oib.or.at | mail@oib.or.at

F +43 1533 64 23

Europejska Ocena
Techniczna

Czes¢ ogodlna

Jednostka ds. Oceny Technicznej
wydajaca ETA

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Rodzina produktéw, do ktérej nalezy ten
produkt

Producent

Zaktad produkcyjny

Niniejsza Europejska Ocena
Techniczna zawiera

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
wydawana jest zgodnie z
Rozporzadzeniem (UE) Nr 305/2011, na
podstawie

www.eota.eu

ETA-14/0107
z dnia 05/11/2014

Austriacki Instytut Techniki Budowlanej (OIB)

PROMASEAL®-A

Wyrdb do uszczelnien
ogniochronnych: Uszczelnienie
przejs¢ instalacyjnych

Promat GmbH
St.-Peter-Strasse 25
4021 Linz

Austria

Zakfad produkcyjny 17

20 stron, wigczajgc w to Aneksy 1 do 3,
stanowigce integralng czes¢ niniejszej oceny

Wytyczne dla Europejskiej Aprobaty Technicznej
(ETAG) Nr 026-2 Wyroby Zatrzymujgce Ogien i
Uszczelniajgce — Czes$¢ 2: Uszczelnienia przejsé
instalacyjnych, wydanie z sierpnia 2011,
stosowany jako Europejski Dokument Oceny
(EAD)



Strona 2 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-14/0107,
wydano dnia 05.11.2014

21

OIB Cztonek EOTA
Czesci szczegotowe

Opis techniczny wyrobu
Okreslenie wyrobu budowlanego

Uszczelniajgca masa ogniochronna PROMASEAL®-A (znany na rynku takze jako Intumex®-AN)
jest 1-sktadnikowym produktem. Produkowany jest na bazie akrylu z substancjami
wypetniajgcymi i dostarczany jest w tubach (310 ml), torebkach foliowych, a na prosbe klienta
moze by¢ dostarczany w wiaderkach. Szczegétowa specyfikacja wyrobu stanowi
nieupubliczniong cze$é Europejskiej Oceny Technicznej i jest ztozona w Osterreichisches
Institut fur Bautechnik.

Okreslenie zamierzonych zastosowan, zgodnie ze stosownym Europejskim
Dokumentem Oceny (dalej nazywanym EAD)

PROMASEAL®-A jest uszczelniajgcg masg ogniochronng stosowang wokét izolacji rur, kabli
oraz wigzek kabli w celu uszczelnienia przejscia instalacyjnego do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej stropow i Scian, w ktérych znajdujg sie otwory do przeprowadzenia
réznorodnych instalacji.

Zamierzone zastosowanie

Zamierzonym zastosowaniem ognioochronnej masy PROMASEAL®-A jest zapewnienie
odpornosci ogniowej scianom lekkim oraz masywnym s$cianom i stropom, w miejscach, gdzie
przechodzg przez nie réznorodne instalacje.

PROMASEAL®-A moze byé stosowany w nastepujgcych konstrukcjach takze w potaczeniu z
uszczelnieniami  przej$¢ instalacyjnych z weilny mineralnej, pokrytymi powtokami
ogniochronnymi PROMASTOP®-|.

A) Sciany lekkie: Sciana musi mie¢ minimalng grubo$é 100 mm i zawieraé drewniane lub
stalowe stupy szkieletowe, pokryte obustronnie minimum dwoma warstwami piyty o
minimalnej grubosci 12,5 mm. W przypadku Scian ze stupami drewnianymi, pomiedzy
uszczelnieniem a stupem musi by¢ zapewniony minimalny dystans 100 mm uszczelnienia,
przestrzen pomiedzy stupem a uszczelnieniem musi by¢ zamknieta, oraz pomiedzy stupem
a uszczelnieniem musi zosta¢ zapewniona izolacja klasy A1 lub A2 (zgodnie z EN 13501-1).
Konieczne jest zainstalowanie obramowania otworu, wykonane z elementéw stalowych, lub
ptyty stosowanej do wykonania oktadzin sciany (1 warstwa o minimalnej grubosci 12,5 mm).

B) Sciany masywne: Sciana musi mieé minimalng grubo$é 100 mm lub 150 mm i byé¢
zbudowana z betonu, gazobetonu, lub murowana, o minimalnej gestosci 450 kg/m?.

C) Podlogi sztywne: Podtoga musi mie¢ minimalng grubos¢ 150 mm i by¢é zbudowana z
betonu, betonu komérkowego lub elementéw murowych o minimalnej gestosci 450 kg/m3.

Konstrukcja nosna musi by¢ sklasyfikowana zgodnie z EN13501-2 do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej. Niniejsza ETA nie obejmuje zastosowania tego wyrobu jako uszczelnienia
przejscia instalacyjnego w konstrukcjach z ptyt warstwowych.

PROMASEAL®-A moze by¢ stosowany jako uszczelnienie przej$é instalacyjnych dla
nastepujgcych instalaciji:

Kable: Dalsze informacje znajdujg sie Aneksie 3 ETA.

Wiazki kabli Dalsze informacje znajdujg sie Aneksie 3 ETA.

Rury metalowe: Dalsze informacje znajdujg sie Aneksie 3 ETA.

Rozstawy: Pomiedzy uszczelnieniami przej$¢ wykonanymi z PROMASEAL®-A: 2 100 mm
Rozstawy podpér po obu stronach konstrukcji $ciany: <250 mm

Rozstaw podpér po gornej stronie konstrukcji podtogi: <250 mm

0IB-205-021/14-004
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Kategoria zastosowania

Kategoria zastosowania PROMASEAL®-A to Typ Y1. Jako ze spetnione sg wymagania dla Y1,
wymagania dla Z1, Z2, oraz Y2 sg takze spetnione.

Typ Y1 Produkty przeznaczone do zastosowan w temperaturach od -20°C do 70°C, z
narazeniem na oddziatywanie promieni UV, lecz bez narazenie na dziatanie
deszczu.

Typ Ya: Produkty przeznaczone do zastosowan w temperaturach od -20°C do 70°C, bez
narazenia na dziatanie promieni UV lub deszczu.

Typ Z1: Produkty przeznaczone do zastosowan w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci,
z wylgczeniem temperatur ponizej 0°C1, bez narazenia na dziatanie promieni UV
lub deszczu.

Typ Z2: Produkty przeznaczone do zastosowan w pomieszczeniach o klasach wilgotnosci

innych niz Z1, z wylgczeniem temperatur ponizej 0°C, bez narazenie na dziatanie
promieni UV lub deszczu.

Zatozenia ogodlne

Zaktada sie, ze

a) uszkodzenia uszczelnien przej$¢ instalacyjnych sg odpowiednio naprawiane,

b) instalacja uszczelnienia przej$cia instalacyjnego nie wptywa na stabilno$¢ sgsiadujgcych
elementéw budynku - nawet w przypadku wystgpienia pozaru,

c) nadproze lub strop znajdujgce sie nad uszczelnieniem przej$cia instalacyjnego sg
zaprojektowane strukturalnie i pod katem ochrony przeciwpozarowej w taki sposéb, ze na
uszczelnienie przejscia instalacyjnego nie dziatato dodatkowe obcigzenie (za wyjatkiem
masy wtasnej),

d) oktadzina otworu w $cianie lekkiej wzmocniona jest z pomocg stupow szkieletowych (rygli i
stupow) w taki sposob, zeby obcigzenie mechaniczne przyktadane na okladzine otworu przez
uszczelnienie przejscia instalacyjnego nie wptywato na stabilno$¢ oktadziny otworu i Sciany
lekkiej,

e) ruchy systemu rur wynikajgce z czynnikéw termicznych bedg uwzglednione w taki sposadb,
aby nie powodowaty obcigzen uszczelnienia przejscia instalacyjnego,

f) instalacie mocowane sg do sgsiadujgcych elementéw budynku, zgodnie z odno$nymi
przepisami, w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie powstawaty dodatkowe obcigzenia
dziatajgce na uszczelnienie przejscia instalacyjnego,

g) podparcie instalacji utrzymywane jest przez wymagany czas odpornosci ogniowe;.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna nie zajmuje sie zagrozeniami wyniktymi z emisji
niebezpiecznych ptynéw lub gazéw spowodowanych przez awarie rur w przypadku pozaru, ani
nie dowodzi ochrony przed przenoszeniem sie ognia poprzez wymiane cieplng za
posrednictwem rur.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna nie weryfikuje ochrony przed zniszczeniem sgsiednich
elementéw budynku poprzez funkcje oddzielenia ognia, lub samych rur, ze wzgledu na sity
deformujgce spowodowane przez wysokie temperatury. Zagrozenia te zostang wziete pod
uwage poprzez zastosowanie odpowiednich s$rodkéw podczas projektowania i instalacji
systemow rur.

Montaz lub zawieszanie rur lub rozktad instalacji rur zostang przeprowadzone w taki sposdb, ze
rury i przeciwpozarowe elementy budynku pozostang uzyteczne przez okres czasu odpowiedni
dla wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

Ocena trwatosci nie bierze pod uwage mozliwego wptywu substancji przenikajgcych przez
Sciany rur na uszczelnienie przejscia instalacyjnego.

Ocena nie obejmuje unikniecia zniszczenia uszczelnienia przejscia instalacyjnego lub
sgsiadujgcych elementéw budynku przez sity spowodowane zmianami temperatury w
przypadku pozaru. Problem ten nalezy wzig¢ pod uwage podczas projektowania systemu rur.

Zastosowania te odnoszg sie do klasy 5 wilgotnosci wewnetrznej, zgodnie z EN ISO 13788

0IB-205-021/14-004
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Produkcja

Europejska Ocena Techniczna wydawana jest dla wyrobu na podstawie ustalonych
danych/informacji, ztozonych w Osterreichisches Institut fir Bautechnik, okreslajgcych produkt,
ktéry zostat poddany ocenie. Zmiany wyrobu lub procesu produkcji, moggce spowodowac, ze
zlozone dane/informacje bedg nieprawidtowe, powinny zosta¢ zgtoszone Osterreichisches
Institut fiir Bautechnik przed ich wprowadzeniem. Osterreichisches Institut fiir Bautechnik
podejmie decyzje, czy zmiany takowe wplyng na Europejskg Ocene Techniczng, czy tez nie, a
w rezultacie, czy oznaczenie na podstawie Europejskiej Oceny Technicznej CE zachowa
waznos¢, oraz czy konieczna bedzie dalsza ocena, lub zmiany, Europejskiej Oceny
Technicznej.

Instalacja

Produkt bedzie instalowany i uzytkowany jak opisano to w Europejskiej Ocenie Techniczne;.
Dodatkowe oznaczenie uszczelnienia przejscia instalacyjnego zostanie wykonane w przypadku
istnienia dodatkowych wymogow krajowych. Dalsze szczegdty znajdujg sie w dokumentacji
technicznej producenta.
Instalacia PROMASEAL®-A powinna by¢ dokonana w nastepujgcy sposoéb:

¢ Nakfadanie powinno odbywac¢ sie w temperaturze od +5°C do +40°C.

e Oczyszczanie otworu, powierzchnie, na ktére naktadany bedzie PROMASEAL®-A
powinny by¢ oczyszczone z oleju, wosku, zanieczyszczen, luznych odtamkéw, smaréw
oraz kurzu.

e Dla podtozy bardzo porowatych powierzchnie powinny zosta¢ zwilzone woda.
PROMASEAL®-A przylega do wiekszosci typow podtoza (gips, ptyta kartonowo-gipsowa,
beton, drewno...) bez stosowania specjalnego gruntu.

e W przypadku niektérych otwordw nalezy umiesci¢ materiat wypetniajgcy, pozostawiajgc
szczeline o okreslonej gltebokosci dla natozenia PROMASEAL®-A.

e PROMASEAL®-A naktada¢ z uzyciem dozownika.

e W celu wyréwnania powierzchni masy uszczelniajgcej nalezy uzyé szpatuiki lub palca,
mozliwe jest zastosowanie niewielkiej ilosci wody w celu wygtadzenia.

e Rekomendowane jest umieszczenie PROMASEAL®-A pomiedzy klinami kabli.

e Uzyte narzedzia mozna oczysci¢ z pomocg wody.

0IB-205-021/14-004
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Wiasciwosci uzytkowe wyrobu i odniesienia do metod zastosowanych do ich oceny

Podstawo- Deklarowane
we Zasadnicze charakterystyki Metoda weryfikacji wia.smwosm
wymagania uzytkowe
PW 1 Brak Nie dotyczy
PW 2 Reakcja na ogien EN 13501-1 Patrz punkt
Odpornos¢ ogniowa EN 13501-2 Patrz Aneks 3.
Przenikanie powietrza (wtasciwosé Wiasciwosci nieokreslone
materiatu)
Przenikanie wody (wtasciwosc¢ Wiasciwosci nieokreslone
materiatu)
PW3 Zawarto$¢ i/lub wydzielanie Dyrektywa Komisji Deklaracja
substancji niebezpiecznych Europejskiej67/548/EWG- zgodnosci
Dyrektywa i Rozporzadzenie producenta
o Substancjach
Niebezpiecznych (WE) Nr
1272/2008
Odpornosc i stabilno$¢ mechaniczna | Wiasciwosci uzytkowe nieokreslone
PW 4 Odpornos¢ na uderzenia/ruchy Wiasciwosci uzytkowe nieokreslone
Przywieranie Wiasciwosci uzytkowe nieokreslone
PW 5 Izolacyjno$¢ akustyczna od dzwiekow | Wiasciwosci uzytkowe nieokreslone
PW 6 Przewodno$¢ cieplna Wiasciwosci uzytkowe nieokreslone
Przenikanie oparéow wody Wiasciwosci uzytkowe nieokreslone
PW 7 Wriasciwosci nieokreslone

Odpornos¢ i stabilnos¢ mechaniczna (PW 1)
Nie dotyczy

Bezpieczenstwo pozarowe (PW 2)
Reakcja na ogieh

Wyréb budowlany PROMASEAL®-A zostat oceniony zgodnie z ETAG 026 - Cze$¢ 2 stosowang
jako EAD punkt 2.4.1 i sklasyfikowany zgodnie z EN 13501-1:2007+A1:2009.

Komponent Klasa zgodnie z
P EN 13501-1

PROMASEAL®-A E

PROMASTOP®-| C-s2,do0

Odpornos¢ ogniowa

Uszczelniajgca masa ogniochronna PROMASEAL®-A zostata przebadana zgodnie z EN 1366-
3:2009, po zainstalowaniu w otworze w Scianach lekkich, $cianach masywnych oraz
masywnych stropdw wraz z uszczelnieniami przejs¢ instalacyjnych z ptyt z wetny mineralnej,
pokrytych PROMASTOP®-|.

Przez otwory przeprowadzono rury stalowe (z izolacjg z wetny mineralnej), kable i wigzki kabli,
czesciowo w uszczelnieniach przej$¢ instalacyjnych z ptyt z wetny mineralnej, pokrytych
PROMASTOP®-|. Jak pokazano to w Aneksie 3, wyniki badan oraz obszar zastosowan zostaty
sklasyfikowane zgodnie z EN 13501-2:2007+A1:2009.

Konstrukcje $cian i stropéw odpowiednie dla uszczelnien przejs¢ instalacyjnych okreslone sg w
punkcie 2.1 niniejszej ETA. Przez uszczelnienia mogg przechodzi¢ jedynie instalacje okreslone

0IB-205-021/14-004
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w Aneksie 3 niemniejszej ETA. Inne elementy lub struktury nosne nie mogg przechodzi¢ przez
uszczelnienie.
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Higiena, zdrowie i Srodowisko (PW 3)
Przenikanie powietrza

Wiasciwosci uzytkowe nieoznaczone

Przenikanie wody
Charakterystyki nie okreslone

Wydzielanie substancji niebezpiecznych
Zgodnie z deklaracjg producenta, ,PROMASEAL®-A" nie zawiera substancji niebezpiecznych
okreslonych w Dyrektywie Rady 67/548/EWG oraz and Rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008.

Dodatkowo do punktéw szczegdétowych odnoszacych sie do substancji niebezpiecznych,
zawartych w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej, mogg istnie¢ inne wymogi, znajdujgce
zastosowanie do produktéw lezacych w jej zakresie (np. Przeniesione prawa europejskie i
krajowe, przepisy i rozporzadzenia administracyjne). W celu spetnienia zapiséw Dyrektywy o
Produktach Budowlanych, wymogi te, gdy bedzie znajdowaé zastosowanie, takze muszg zostac
spetnione.

Bezpieczenstwo i dostepnosé w stosowaniu (PW 4)

Odpornos¢ i stabilnos¢ mechaniczna

Ze wzgledu na niewielkie rozmiary uszczelnien przejs¢ instalacyjnych wykonanych z
PROMASEAL®-A, badania odpornosci na uderzenia i klasyfikacja zgodnie z EOTA TR 001 nie
sg wymagane.

Odporno$¢ na uderzenia/ruchy

Patrz czes¢ 3.4.1 ETA.

Przyczepnosé
Patrz czes¢ 3.4.1 ETA.

Ochrona przed hatasem (PW 5)
Izolacyjnos¢ akustyczna od dzwiekdw powietrznych

Wiasciwosci uzytkowe nieoznaczone

Wydajnos¢ energetyczna i zatrzymywanie ciepta (PW 6)
Wiasciwosci termiczne
Wiasciwosci uzytkowe nieoznaczone

Przenikanie oparéw wody
Wiasciwosci uzytkowe nieoznaczone

Zréwnowazone uzytkowanie surowcow naturalnych (PW 7)

Wiasciwosci uzytkowe nieoznaczone

Aspekty ogolne przydatnosci do uzytku

PROMASEAL®-A zostat przebadany zgodnie z EOTA TR 024, Tabela 4.2.4 dla kategorii
zastosowania Y1 okreslonej w EOTA ETAG 026-2, a wyniki badan wykazaty przydatno$c
wyrobu do wykonywania uszczelnieh przejsé instalacyjnych przeznaczonych do stosowania w
temperaturach pomiedzy -20°C i +70°C, z narazeniem na dziatanie promieniowania UV, bez
narazenia na dziatanie deszczu.

0IB-205-021/14-004
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Zastosowano system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych (dalej
nazywany OWSWU), w odniesieniu do jego podstawy prawnej

System AVCP

Zgodnie z Decyzjg 1999/454/E02, poprawiong przez Decyzje 2001/596/EC’ Komisji
Europejskiej, z poprawkami, system(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci (patrz Aneks V
Rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011) to1.

Szczegoly techniczne konieczne dla implementacji systemu AVCP, jak zapewniono dla
stosownego EAD

Zadania producenta
Fabryczna kontrola produkcji

Producent dokonywaé bedzie statej kontroli wewnetrznej produkcji. Wszystkie elementy,
wymogi i przepisy przyjete przez producenta bedg dokumentowane w sposob systematyczny w
formie polityki i procedur na pismie, wigczajgc w to zapisy dotyczgce wynikéw. System kontroli
produkcji zapewni zgodnos¢ z niniejszg Europejskg Oceng Techniczna.

Producent moze uzywac¢ jedynie materiatdw wstepnych/surowcéw/sktadowych okreslonych w
Dokumentacji Technicznej* niniejszej Europejskiej Oceny Techniczne.

Odnosnie komponentéw nie wytwarzanych przez witasciciela ETA, producent zapewni, ze
fabryczna kontrola produkcji przeprowadzana przez innych producentéw gwarantowaé bedzie
zgodnos$¢ z Europejskg Oceng Techniczna.

Fabryczna kontrola produkcji, oraz ustalenia przyjete przez wiasciciela ETA odnosnie
komponentéw nie wytwarzanych przez niego samego bedg zgodne z planem kontroli®
odnoszgcym sie do niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, ktéra stanowi poufng czes¢
dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Oceny Techniczne;.

Wyniki i szczegdty dotyczgce =zakresu, natury i czestotliwosci kontroli, ktére nalezy
przeprowadzi¢ w zakresie fabrycznej kontroli produkciji, bedg odnotowywane i oceniane zgodnie
z ustaleniami planu kontroli.

Inne zadania producenta

Producent dostarczy Karte charakterystyki wyrobu oraz instrukcje instalacji, zawierajgce
przynajmniej ponizsze informacje:

Karta charakterystyki wyrobu:

a) Pole zastosowanh:

1) Elementy budowlane, dla ktérych odpowiednie jest zastosowanie uszczelnienia
przejscia instalacyjnego, typ oraz wiasciwosci elementow budynku, takich jak
minimalna grubos¢, gestos¢, oraz - w przypadku konstrukcji lekkich - wymogi
konstrukcji

% Dziennik Urzedowy Wspolnot Europejskich nr L 178, 14.7.1999, str. 52

® Dziennik Urzedowy Wspdinot Europejskich nr L 209, 2,8.2001, str. 33

4 Dokumentacja techniczna niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej zostata ztozona w Osterreichisches Institut fiir
Bautechnik, oraz, w zakresie wymaganym dla celéw notyfikowanej jednostki certyfikujgcej wyrobu zaangazowanej w
proces oceny i weryfikacji statosci wlasnosci uzytkowych, przekazywana jest do notyfikowanej jednostki certyfikujacej
wyrobu.

® Plan kontroli zostat ztozony w Osterreichisches Institut fiir Bautechnik i zostat przekazany jedynie do zaangaZzowane;
notyfikowanej jednostki zaangazowanej w ocene i weryfikacje statosci wtasnosci uzytkowych.

0IB-205-021/14-004
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2) Instalacje, ktére mogg przechodzi¢ przez uszczelnienie przejscia instalacyjnego, rodzaj
i wtasciwosci instalacji, takie jak materiat, srednica, grubosé, itp., w przypadku rur
zawierajgcych materiat izolacyjny; konieczne/dozwolone podpory/mocowania

3) Ograniczenia wymiaréw, grubosé minimalna, itp. uszczelnienia przejscia instalacyjnego

4) Warunki srodowiskowe objete niniejszg Europejskg Oceng Techniczng

b) Konstrukcja uszczelnienia przejscia instalacyjnego, wigczajgc w to konieczne komponenty i
produkty dodatkowe (np. Materiat wypetniajacy) z wyraznym okresleniem, czy sg one
komponentami standardowymi, czy specjalnymi.

Instrukcja instalacji:

a) Kroki, ktére nalezy wykonaé

b) Zatozenia dotyczgce konserwacji, naprawy i wymiany

Producent, w oparciu o kontrakt, zaangazuje notyfikowang jednostke certyfikujgca wyrobu, ktora
jest zawiadomiona co do zadan okreslonych w punkcie 4.1 ETA w zakresie Oceny wyrobu. W
tym celu, plan kontroli, okreslony w punktach 5.1 oraz 5.2 ETA zostanie przekazany przez
producenta do zaangazowanej notyfikowanej jednostki certyfikujgcej wyrob.

Producent ztozy deklaracje zgodno$ci, stwierdzajgca, ze produkt budowlany jest zgodny z
zapisami Europejskiej Oceny Techniczne;.

Dalsze badania prébek pobranych w fabryce

Badanie probek pobranych w fabryce przez producenta nie jest wymagane.

Zadania notyfikowanej jednostki certyfikujgcej wyréb

Notyfikowana jednostka certyfikujgca wyréb utrzyma kluczowe punkty swoich czynnosci
okreslone w klauzulach od 5.2.1 do 5.2.3, poda osiggniete wyniki i konkluzje w formie raportu
na pismie.

Zadania te wykonane bedag zgodnie z zapisami wylozonymi w planie kontroli niniejszej
Europejskiej Oceny Technicznej.

Okreslenie typu wyrobu

Notyfikowane jednostki certyfikujgce wyrdb, wykonujgc zadania Systemu 1, poddadzg rozwadze
Europejskg Ocene Techniczng wydang dla rzeczonego wyrobu budowlanego jako ocene
charakterystyki tego wyrobu. Jednostki notyfikowane nie podejmg dziatah okreslonych w
punkcie 1.2 (b)(i), w Aneksie V Rozporzgdzenia (WE) Nr 205/2011, chyba ze dokonane zostang
zmiany procesu produkcji lub zaktadzie produkcyjnym. W takich przypadkach konieczne jest
uzgodnienie badan typu wstepnego pomiedzy the Osterreichisches Institut fiir Bautechnik a
zaangazowang notyfikowang jednostkg certyfikujgcg wyrdb.

Wstepna inspekcja zaktadu produkcyjnego oraz fabrycznej kontroli produkciji

Notyfikowana jednostka certyfikujgca wyrdb zapewni, ze, zgodnie z planem kontroli, zaktad
produkcyjny, a w szczegolnosci personel i sprzet, a takze system fabrycznej kontroli produkciji,
sg odpowiednie celu zapewnienia ciggtego i uporzgdkowanego wytwarzania grupy wyrobéw,
zgodnie ze specyfikacjg podang w punkcie 2 i Aneksach Europejskiej Oceny Techniczne;.

Ciggty nadzér, ocena i ewaluacja fabrycznej kontroli produkcji

Notyfikowana jednostka certyfikujgca wyréb odwiedzaé bedzie fabryke przynajmniej raz w roku
w celu nadzoru producenta.

Nalezy zweryfikowaé, czy fabryczny system kontroli produkcji, oraz okreslony proces
produkcyjny, sg utrzymywane, biorgc pod uwage plan kontroli.
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Ciggty nadzér i ocena fabrycznej kontroli produkcji muszg by¢ dokonywane zgodnie z planem
kontroli.

Wyniki nadzoru ciggtego bedg udostepniane na zyczenie przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg wyrdb, lub Osterreichisches Institut fir Bautechnik. W przypadkach, gdy zapisy
Europejskiej Oceny Technicznej i planu kontroli nie sg juz spetniane, certyfikat statosci
wiasnosci uzytkowych zostanie wycofany.

Wydano w Wiedniu dnia 05.05.2014
przez Osterreichisches Institut flir Bautechnik

Rainer Mikulits
Dyrektor Zarzgdzajgcy
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ANEKS 1
Dokumenty referencyjne

ETAG 026-2 (2011)  Wyroby do zatrzymywania ognia i uszczelniania - Czes¢ 2: Uszczelnienie przejs¢
instalacyjnych

EOTA TR 024 (2009) Charakterystyka, aspekty trwatosci oraz zaktadowa kontrola produkciji dla
materiatow reaktywnych, sktadnikow i wyrobow

EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkow - Czesc¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogienh
EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkow - Czesc¢ 2:

Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odporno$ci ogniowej, z wytgczeniem
instalacji wentylacyjne;j

EN 1366-3 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czes¢ 3: Uszczelnienia
przejs¢ instalacyjnych

ANEKS 2
OPIS WYROBU(OW) ORAZ DOKUMENTACJA

WYROBU
Opis wyrobéw:
Nazwa wyrobu Opis
PROMASEAL®-A Ognioodporne uszczelnienie akrylowe
PROMASTOP®-| (komponent dodatkowy) Powtoka ognioodporna

Odpowiednie produkty na bazie welny mineralnej na uszczelnienie przejscia

Producent Oznaczenie wyrobu
Rockwool RP-XV, Hardrock Il
Izolacje Knauf Heralan DP-15
Paroc OY AB Piyta Pyrotech 140 - 180
Isover Orsil T-N

Odpowiednie wyroby izolacyjne - reakcja na ogien

Izolacja niepalna (wetna mineralna) Minimalnie klasa A2-s1, d0 / A2.-s1, dO (zgodnie z
EN 13501-1), temperatura topnienia = 1000 °C

Do wypetniania wetna mineralna o temperaturze topnienia = 1000 °C oraz klasyfikacji A1, zgodnie z EN
13501-1.

Dokumentacja techniczna wyrobu:

Arkusz danych technicznych dla PROMASEAL®-A
Arkusz danych technicznych dla PROMASTOP®-|
Przewodnik instalacji do arkusza danych technicznych dla PROMASEAL®-A
Przewodnik instalacji do arkusza danych technicznych dla PROMASTOP®-|

Szczegotowa specyfikacja wyrobu stanowi nieupubliczniong czes$¢ Europejskiej Oceny Technicznej i jest
ztozona w Osterreichisches Institut fir Bautechnik.
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Skréty uzyte na rysunkach

Skrot Opis
A Element budynku (podtoga, $ciana)
B Produkt ognioodporny
C Materiat wypetniajgcy
D Instalacje przechodzace przez otwory
E Izolacja rury
F Miekkie uszczelnienie przejscia instalacyjnego
ts Grubos$¢ wyrobu ognioodpornego (uszczelnienie przejscia instalacyjnego)
te Grubos¢ izolacji
Ws Szerokos¢ uszczelnienia przejscia instalacyjnego (szczelina obwodowa)
ta Grubos¢ elementu budynku (podtoga, $ciana)
tc Grubo$¢ materiatu wypetniajgcego
do Srednica instalacji (np. Rura, Kabel, Wigzka kabili,...)
to Grubos¢ Scianki rury
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ANEKS 3

Klasyfikacja odpornosci na dziatanie ognia uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych
wykonanego z PROMASEAL®-A

Klasyfikacja szczelina obwodowa - uszczelnienie przejscia instalacyjnego kabla w scianie

Uszczelnienie ognioodporne PROMASEAL®-A musi by¢ stosowane w zastosowania dla $cian i podtdg po
obu stronach.

Otwory w scianach elastycznych

Grubos$¢ Sciany elastycznej, ta: =100 mm
Szeroko$¢ szczeliny obwodowej, we: <20 mm
Gtebokos¢ szczeliny obwodowej, ts: =15 mm

Wypetnienie dla szczeliny obwodowej, C:| Klasa A1 zgodnie z EN 13501-1 (Wetna mineralna, wetna
ceramiczna...), temperatura topnienia = 1000 °C

Gestos¢ wypetnienia: =40 kg/m3
tz pe» tc
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Aneks 3, llustracja 1 Aneks 3, llustracja 2
Klasyfikacja — Aneks 3, llustracje 1 and 2 Sciana

Pojedynczy kabel w ostonie <4 x 10 mm? (HO7RN-F 4 G 10 SW lub produkt o takich samych El 120
specyfikacjach)
Pojedynczy kabel w ostonie < 3 x 150 mm? (N2XSEY lub produkt o takich samych El 120
specyfikacjach)
Wiagzka kabli, 26 sztuk kabli w ostonie <5 x 1,5 mm? (HO7RN-F lub produkty o takich El 120
samych specyfikacjach)
Wiagzka kabli, 20 sztuk kabli w ostonie < 2 x 0,6 mm? (sterowanie, zasilanie, dane, sygnaty, E 120
telekomunikacja, $wiattowody, lub produkty o takich samych specyfikacjach) El 90
Wszelkie typy kabli w ostonie: E 120
@ < 21 mm (sterowanie, zasilanie, dane, sygnaty, telekomunikacja, swiattowody, lub

. o EI90
produkty o takich samych specyfikacjach)
Zwigzana wigzka kabili: E 120
@ <100 mm, wykonana z kabli w ostonach, maksymalna srednica pojedynczego kabla @ < El 90
21 mm
Puste uszczelnienie przejscia instalacyjnego El 120
@ < 200 mm (maksymalny rozmiar uszczelnienia 0,03 m?)
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Otwory w uszczelnieniach z ptyt z wetny mineralnej PROMASTOP®-I w $cianach

Uszczelnienie z ptyt z wetny mineralnej w powtoce, wykonane z ptyt z wetny mineralnej 2 x 50 mm (temperatura
topnienia 2 1000°C, klasa A1 zgodnie z EN 13501-1, gestos$¢ = 120 kg/m?). Powioka ognioodporna PROMASTOP®-|
musi by¢ naktadana na zewnetrzng strone ptyt, ostre krawedzie, oraz obramowanie otworu. Minimalna grubosé
powtoki ognioodpornej 1 mm. Ognioodporny uszczelniacz PROMASEAL®-A musi byé naktadany z obu stron,
wypetnienie z wetny mineralnej (temperatura topnienia = 1000°C, klasa A1 zgodnie z EN 13501-1).

Gruboé¢ Sciany elastycznej, ta: 2100 mm
Szeroko$c¢ szczeliny obwodowej, we: <20 mm
Gtebokos¢ szczeliny obwodowej, ts: =15 mm

Wypetnienie dla szczeliny obwodowej, C:| Klasa A1 zgodnie z EN 13501-1 (Wetna mineralna, wetna
ceramiczna...), temperatura topnienia = 1000 °C

Gestos¢ wypetnienia: > 40 kg/m3
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Aneks 3, llustracja 3 Aneks 3, llustracja 4
Klasyfikacja — Aneks 3, llustracje 3 and 4 Sciana
Pojedynczy kabel w ostonie <4 x 10 mm? (HO7RN-F 4 G 10 SW lub produkt o takich El 120
samych specyfikacjach)
Pojedynczy kabel w ostonie < 3 x 150 mm? (N2XSEY lub produkt o takich samych E 120
specyfikacjach) El 90
Wigzka kabli, 26 sztuk kabli w ostonie < 5 x 1,5 mm? (HO7RN-F lub produkty o takich El 120
samych specyfikacjach)
Wiagzka kabli, 20 sztuk kabli w ostonie < 2 x 0,6 mm? (sterowanie, zasilanie, dane, E 120
sygnalty, telekomunikacja, swiattowody, lub produkty o takich samych specyfikacjach) El 90
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Otwory w scianach sztywnych

Grubos$¢ Sciany sztywnej, ta: =100 mm
Szeroko$¢ szczeliny obwodowej, we: <20 mm
Gtebokos¢ szczeliny obwodowej, ts: 215 mm

Wypehienie dla szczeliny obwodowej, C:

Klasa A1 zgodnie z EN 13501-1 (Wetna mineralna, wetna
ceramiczna...), temperatura topnienia = 1000 °C

Gestos¢ wypetnienia: =40 kg/m?
bs prrs bn B lc
B | W o\ i o
\‘o Y v | B ‘ v
s o dp = | | %
Y Y A A
D D
A——9 A—F2
a tAr tA

Aneks 3, llustracja 5

Aneks 3, llustracja 6

Klasyfikacja — Aneks 3, llustracje 5 and 6 Sciana
Pojedynczy kabel w ostonie <4 x 10 mm? (HO7RN-F 4 G 10 SW lub produkt o takich
samych specyfikacjach) El120
Pojedynczy kabel w ostonie < 3 x 150 mm? (N2XSEY lub produkt o takich samych
specyfikacjach) El120
Wiagzka kabli, 26 sztuk kabli w ostonie <5 x 1,5 mm? (HO7RN-F lub produkty o takich
samych specyfikacjach) El 120
Wiagzka kabli, 20 sztuk kabli w ostonie < 2 x 0,6 mm? (sterowanie, zasilanie, dane, E 120
sygnalty, telekomunikacja, $wiattowody, lub produkty o takich samych specyfikacjach) El 90
Wszelkie typy kabli w ostonie:
@ < 21 mm (sterowanie, zasilanie, dane, sygnaly, telekomunikacja, swiattowody, lub E 120
produkty o takich samych specyfikacjach) EI'90
Zwigzana wigzka kabili: E 120
@ <100 mm, wykonana z kabli w ostonach, maksymalna srednica pojedynczego kabla @ < El 90
Puste uszczelnienie przejscia instalacyjnego
@ < 200 mm (maksymalny rozmiar uszczelnienia 0,03 m?) El 120
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Otwory w uszczelnieniach z ptyt z wetny mineralnej PROMASTOP®-I w $cianach

Uszczelnienie z ptyt z wetny mineralnej w powtoce, wykonane z ptyt z wetny mineralnej 2 x 50 mm (temperatura

topnienia = 1000°C, klasa A1 zgodnie z EN 13501-1, gesto$¢ = 120 kg/m?). Powloka ognioodporna PROMASTOP®:|
musi by¢ naktadana na zewnetrzng strone ptyt, ostre krawedzie, oraz obramowanie otworu. Minimalna grubosc¢

powtoki ognioodpornej 1 mm. Ognioodporny uszczelniacz PROMASEAL®-A musi by¢ naktadany z obu stron,

wypetnienie z wetny mineralnej (temperatura topnienia = 1000°C, klasa A1 zgodnie z EN 13501-1).
Grubo$é¢ Sciany sztywnej, ta: 2100 mm
Szeroko$c¢ szczeliny <20 mm
Gtebokos¢ szczeliny =15 mm
Wypefnienie dla szczeliny Klasa A1 zgodnie z EN 13501-1 (Wetna mineralna, wetna
obwodowej, C: ceramiczna...), temperatura topnienia = 1000 °C
Gestos¢ wypetnienia: 240 kg/m?
By tc tz »e» tc
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Aneks 3, llustracja 7 Aneks 3, llustracja 8
Klasyfikacja — Aneks 3, llustracje 7 and 8 Sciana
Pojedynczy kabel w ostonie <4 x 10 mm? (HO7RN-F 4 G 10 SW lub produkt o takich samych El 120
specyfikacjach)
Pojedynczy kabel w ostonie < 3 x 150 mm? (N2XSEY lub produkt o takich samych E 120
specyfikacjach) El 90
Wigzka kabli, 26 sztuk kabli w ostonie < 5 x 1,5 mm? (HO7RN-F lub produkty o takich El 120
samych specyfikacjach)
Wiagzka kabli, 20 sztuk kabli w ostonie < 2 x 0,6 mm? (sterowanie, zasilanie, dane, sygnaty, E 120
telekomunikacja, swiattowody, lub produkty o takich samych specyfikacjach) El 90
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Otwory w scianach elastycznych

Grubos$¢ Sciany elastycznej, ta: =150 mm
Szeroko$c¢ szczeliny obwodowej, we: <20 mm
Gtebokos¢ szczeliny obwodowej, ts: 215 mm

Wypehienie dla szczeliny obwodowej, C:

Klasa A1 zgodnie z EN 13501-1 (Wetna mineralna, wetna
ceramiczna...), temperatura topnienia = 1000 °C

Gestos¢ wypetnienia: =40 kg/m?
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Aneks 3, llustracja 9

Aneks 3, llustracja 10

Klasyfikacja — Aneks 3, llustracje 9 and 10 Sciana
Pojedynczy kabel w ostonie < 3 x 150 mm? (H07Z-K lub produkt o takich samych El 120
specyfikacjach)
Wiazka kabli, @ < 90 mm z pojedynczych kabli w ostonie < 3 x 1,5 mm? (NYY-O lub
. g El 120
produkty o takich samych specyfikacjach)

Klasyfikacja kabli uszczelnienie przejscia instalacyjnego w podtogach

Otwory w podiogach sztywnych

Grubos$¢ podtogi sztywnej, ta: =150 mm
Szerokos$c¢ szczeliny obwodowej, wa: <20 mm
Gtebokos¢ szczeliny obwodowej, ts: =15 mm

Wypetnienie dla szczeliny obwodowej, C:

Klasa A1 zgodnie z EN 13501-1 (Wetna mineralna, wetna
ceramiczna...), temperatura topnienia = 1000 °C

Gestos¢ wypetnienia:

=40 kg/m?
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Aneks 3, llustracja 12
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Klasyfikacja — Aneks 3, llustracje 11 and 12 Podtoga:

Pojedynczy kabel w ostonie <4 x 10 mm? (HO7RN-F 4 G 10 SW lub produkt o takich samych El 120
specyfikacjach)

Pojedynczy kabel w ostonie < 3 x 150 mm? (N2XSEY lub produkt o takich samych El 120
specyfikacjach)

Wiazka kabli, 26 sztuk kabli w ostonie <5 x 1,5 mm? (HO7RN-F lub produkty o takich

o El 120
samych specyfikacjach)
Wigzka kabli, 20 sztuk kabli w ostonie < 2 x 0,6 mm? (sterowanie, zasilanie, dane, sygnaty, El 120
telekomunikacja, $wiattowody, lub produkty o takich samych specyfikacjach)
Wiagzka kabli, @ < 90 mm z pojedynczych kabli w ostonie < 3 x 1,5 mm? (NYY-O lub produkty El 120

o takich samych specyfikacjach)

Wszelkie typy kabli w ostonie:
@ < 21 mm (sterowanie, zasilanie, dane, sygnaly, telekomunikacja, swiattowody, lub El 120
produkty o takich samych specyfikacjach)

Zwigzana wigzka kabli:

@ <100 mm, wykonana z kabli w ostonach, maksymalna $rednica pojedynczego kabla & < 21 Sl

Puste uszczelnienie przejscia instalacyjnego

@ < 200 mm (maksymalny rozmiar uszczelnienia 0,03 m?) El120

Otwory w uszczelnieniach z plyt z wetny mineralnej PROMASTOP®-I w podiogach

Uszczelnienie z plyt z wetny mineralnej w powtoce, wykonane z plyt z wetny mineralnej 2 x 50 mm (temperatura

topnienia = 1000°C, klasa A1 zgodnie z EN 13501-1, gesto$¢ = 120 kg/m?3). Powloka ognioodporna PROMASTOP®:|
musi by¢ naktadana na zewnetrzng strone ptyt, ostre krawedzie, oraz obramowanie otworu. Minimalna grubosc¢

powtoki ognioodpornej 1 mm. Ognioodporny uszczelniacz PROMASEAL®-A musi by¢ naktadany z obu stron,

wypetnienie z wetny mineralnej (temperatura topnienia =2 1000°C, klasa A1 zgodnie z EN 13501-1).
Grubos¢ podtogi sztywnej, ta: | 2 150 mm
Szerokos$¢ szczeliny <20 mm
Glebokos¢ szczeliny =15 mm
Wypefienie dla szczeliny Klasa A1 zgodnie z EN 13501-1 (Wetna mineralna, wetna
obwodowej, C: ceramiczna...), temperatura topnienia = 1000 °C
Gestos¢ wypetnienia: =40 kg/m?
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Klasyfikacja — Aneks 3, llustracje 13 and 14 Podtoga:
Pojedynczy kabel w ostonie <4 x 10 mm? (HO7RN-F 4 G 10 SW lub produkt o takich samych El 120
specyfikacjach)
Pojedynczy kabel w ostonie < 3 x 150 mm? (N2XSEY lub produkt o takich samych specyfikacjach) El 120

Wigzka kabli, 26 sztuk kabli w ostonie <5 x 1,5 mm? (HO7RN-F lub produkty o takich samych

specyfikacjach) El 120

Wigzka kabli, 20 sztuk kabli w ostonie < 2 x 0,6 mm? (sterowanie, zasilanie, dane, sygnaty,

telekomunikacja, swiattowody, lub produkty o takich samych specyfikacjach) =20
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Klasyfikacja szczeliny obwodowe - izolowane rury metalowe

Uszczelnienie ognioodporne PROMASEAL®-A musi by¢ stosowane w zastosowaniach dla $cian i podtdg po
obu stronach.

Otwory w scianach elastycznych
Gruboé¢ Sciany elastycznej, ta: =150 mm
Szeroko$c¢ szczeliny obwodowej, we: <20 mm
Gtebokos¢ szczeliny obwodowej, ts: =15 mm
Wypetnienie dla szczeliny obwodowej, C: | Klasa A1 zgodnie z EN 13501-1 (Weina mineralna, wetna
ceramiczna...), temperatura topnienia = 1000 °C
Gestos¢ wypetnienia: =40 kg/m?®
Rury stalowe®: Srednica rury 2 50 mm i < 106
(Konfiguracja zakonczen rur U/C) mm Grubo$¢ Scianki rury > 2
Ostona izolacji, E: CS - Izolacja ciggta podtrzymana
SCIANA/PODLOGA SZTYWNA
USZCZELNIENIE PRZEPUSTU
IZOLACJA RURY
6 RURA q
SCIANA ELASTYCZNA
Aneks 3, llustracja 15
Izolacja - reakcja na ogien, E: Minimalnie klasa A2-s1, d0 / A2.-s1, dO (zgodnie z EN
13501-1), temperatura topnienia = 1000 °C
Gruboé¢ izolaciji, te: 30 mm
Gestosc izolacji: 40 mm
tD
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E £
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Aneks 3, llustracja 16
Klasyfikacja — Aneks 3, llustracja 16 Sciana
Uszczelnienie szczeliny obwodowej za pomocg PROMASEAL®-A po obu stronach z El 120-U/C

gérnymi warunkami ogolnymi

Wyniki te odnoszg sie takze do innych rur o nizszej przewodno$ci cieplnej A < 58 W/mK i temperaturze topnienia = 1100°C
(np. stal nierdzewna, zeliwo, stopy NI (NiCr, NiMo, NiCu).
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Otwory w scianach sztywnych

Grubos¢ $ciany sztywnej, ta: =150 mm
Szerokosc¢ szczeliny obwodowej, | <20 mm
Gtebokos¢ szczeliny obwodowej, | 2 15 mm

Wypetnienie dla szczeliny
obwodowej, C:

Klasa A1 zgodnie z EN 13501-1 (Wetna mineralna, wetna
ceramiczna...), temperatura topnienia = 1000 °C

Gestos¢ wypetnienia:

=40 kg/m?®

Rury stalowe’:
(Konfiguracja zakonczen rur U/C)

Srednica rury = 50 mm i < 106 mm
Grubos¢ Scianki rury 22 mmi < 14,2

Ostona izolacji, E:

CS - Izolacja ciggta podtrzymana

SCIANA/PODLOGA SZTYWNA

USZCZELNIENIE PRZEPUSTU
IZOLACJA RURY

g) RURA

SCIANA ELASTYCZNA

Aneks 3, llustracja 17

Izolacja - reakcja na ogien, E:

Minimalnie klasa A2-s1, d0 / A2.-s1, dO (zgodnie z EN 13501-1),
temperatura topnienia = 1000 °C

Grubos¢ izolacji, te:

30 mm

Gestos¢ izolacji:

40 mm

tA
Aneks 3, llustracja 18

Klasyfikacja — Aneks 3, llustracj 18

Sciana

Uszczelnienie szczeliny obwodowej za pomocg PROMASEAL®-A po obu stronach z

gérnymi warunkami ogolnymi

El 120-U/C

Wyniki te odnoszg sie takze do innych rur o nizszej przewodnosci cieplnej A < 58 W/mK i temperaturze topnienia = 1100°C
(np. stal nierdzewna, zeliwo, stopy NI (NiCr, NiMo, NiCu).

OIB-205-021/14-004




Strona 21 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-14/0107,

wydano dnia 05.11.2014

OIB Cztonek EOTA

Otwory w podiogach sztywnych

Grubos$¢ podtogi sztywnej: =150 mm
Szeroko$c¢ szczeliny obwodowej: | <20 mm
Gtebokos¢ szczeliny obwodowej: | 215 mm

Wypetnienie dla szczeliny
obwodowej:

Klasa A1 zgodnie z EN 13501-1 (Wetna mineralna, wetna
ceramiczna...), temperatura topnienia = 1000 °C

Gestos¢ wypetnienia:

2 40 kg/m®

Rury stalowe®:
(Konfiguracja zakonczen rur U/C)

Srednica rury = 50 mm i < 106 mm
Grubos¢ Scianki rury 22 mmi < 14,2

Ostona izolacji:

CS - Izolacja ciggta podtrzymana

SCIANA/PODLOGA SZTYWNA

USZCZELNIENIE PRZEPUSTU

IZOLACJA RURY

Y

g) RURA

SCIANA ELASTYCZNA

Aneks 3, llustracja 19

Izolacja - reakcja na ogien:

Minimalnie klasa A2-s1, d0 / A2.-s1, dO (zgodnie z EN 13501-1),
temperatura topnienia = 1000 °C

Gruboé¢ izolaciji: 30 mm
Gestosc izolacji: 40 mm
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Aneks 3, llustracja 20

Klasyfikacja — Aneks 3, llustracja 20

Podioga:

Uszczelnienie szczeliny obwodowej za pomocg PROMASEAL®-A po obu stronach z

gérnymi warunkami ogolnymi

El 120-U/C

Wyniki te odnoszg sie takze do innych rur o nizszej przewodnosci cieplnej A < 58 W/mK i temperaturze topnienia = 1100°C
(np. stal nierdzewna, zeliwo, stopy NI (NiCr, NiMo, NiCu).
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